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3.1

t,ÚOale o vzorku

Čísio vzorku: VZO7a24OO}4
Vzorek: Krychle o rozměrech cca 150x150x150 mm
Oblednávka: rnaiiem, ze dne í4. a3,2024
Datum dodání: 27.a2.2024
íviísto odběru:

Daturp odběru/výroby: 14.a2,2024
l\lletoda odběru:

Způsob přípravy vzorku :

úo4e o podmínkách při odběru, příp. plán a postup odběru, jméno pracovníka provádějícího odběr
jsou uvedeny v zápisu o odběru vzorkŮ, který je uložen ve zkušebně. Výsiedky zkoušek se vztahují
ke vzorku, jak byl přijat.

2" Zkušební metody

DoPlnění, odchylky nebo vyloučeníz normového postupu nebo nenormových metod: nebyly
uplatněny.

ó Výsledky zkoušek
Zkouška byla provedena cjne. ft"a3.2024
ít"{ísto provedenízkoušek: Laboratoře zkušebny Ostrava
Zkoušku vykonal: |vo Rajnošek
ÚOa.le o Podmínkách při provádění zkoušky a o použitém zkušebn ím zařízení jsou uvedeny
v záznameoh o zkoušce, Použité přístnoje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platnéhó
plánu zkušebny Ostrava"

ZkouŠky dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu _ Čast 3: pevnost v tlaku
zkuŠebních těles a dle ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - Čast 7: objemová
hmotnost ztvrdlého betonu

ldentiílkace zkušební ryg!9qy
čsN rru 12390-3 zkoušeníztvrdlého betonu - Čast s

pevnost v tlaku zkušebních těles
pevnost v tlaku zkušebních
těles

čsru rrv 1239a-7 zkoušeníztvrdlého oetóňu -čast z
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Objemová hmotnost
zkušebního tělesa,

číslo
vzorku

Hmotnost
vzorku

kg

Objemová
hmotnost

kg/m3

Maximální síIa
při porušení

kN

pevnost v tlaku
N/mm2

jednotlivá prúměr
1 0,503 148 4,29 0,19

0,21

2 a,521 154 4,54 0,20
0,520 lcJ 4,49 0,20

4 0,535 15B 4,50 0,20
Á a,542 160 4,72 0,21
b 0,576 170 5,23 0,23

KONEC PROTOKOLU

Název zkušební metodv
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